CONSUMO ARGAMASSA

POLIMERICA K‘

| Tijolocomum

| Concreto celular

| Concreto vedacao

0 ==

150a 3,50a

3,00 Kg/m? 4,00 Kg/m®
(blocoem pé) (bloco deitado)
150a 3,50a

3,00 Kg/m? 4,00 Kg/m®
(blocoem pé) (bloco deitado)
00 S5

150a 3,50a

3,00 Kg/m? 4,00 Kg/m®
(blocoem pé) (bloco deitado)
0 S

4,00a 4,50a

4,50 Kg/m® 5,50 Kg/m®
(sem (com
encabecamento) encabecamento)
00 S

200a 3,00a

3,00 Kg/m? 4,00 Kg/m®
(sem (com
encabecamento) encabecamento)
00 S5

180a 2,00a

2,00 Kg/m? 3,50 Kg/m?
(somente nos (Em todo o entorno
encaixes dos tijolos)
redondoos)

PRATEIXS



